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ASTM A370’E GÖRE SACLAR VE YASSI MAMÜLLER İÇİN HAZIRLANAN ÇEKME NUMUNESİ ŞEKLİ, ÖLÇÜLERİ VE TOLERANSLARI

[image: ]



	İlk ölçü uzunluğu G
	Daraltılmış Kesit Genişliği            W
	Kavis yarıçapı            R
	Toplam Uzunluk                 L
	Daraltılmış Kesit Uzunluğu                A
	Kavrama Boyu                      B
	Kavrama Genişliği        C

	
	
	en az
	en az
	en az
	en az
	yaklaşık

	50,0 ± 0,10
	40 +3/-6
	13
	200
	60
	50
	50














KY-FR-110	Yürürlülük tarihi: 14.03.2017	Revizyon tarihi:-
image1.png




image2.jpeg
' d Me

MAZLUM BORU




